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Produktdatablad

ARDEX RG 12 16

Fin epoxyfuge

plader samt mosaik af glas og porcelen

Til fugebredder fra 1 til 6 mm

Meget fin og glat fugeoverflade

Anvendelsesomrade

Til fugning af keramiske fliser, klinker, spaltfliser og mosaik ved
belastninger, hvor cementbunden martel ikke er tilstraekkelig robust
eller stabil. F.eks. pé slagterier, mejerier, storkgkkener, brygge-

rier, batterirum, svgmme- og kurbade, bruserum, badeanstalter,
salgslokaler, idraets- og fritidsfaciliteter samt andre omrader, hvor der
optraeder kemiske eller store mekaniske belastninger.

Inden- og udendars. Veeg og gulv

Velegnet til klzebning af fliser, klinker og mosaik af glas og porcelaen
pa gulvarealer.

Til fugebredder pa 1- 6 mm.

Forbehandling af underlaget

Fugerne skal vaere tarre, rene og fri for stav, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde far pafaring af
ARDEX RG 12. Om ngdvendigt skal fugerne kradses ud fer pafarin-
gen.

Blanding

ARDEX RG 12 bestar af en pastaagtig stampasta og en harder.
Spanden med stampasta abnes ved at lgfte den lille spand med
heerder op. Laget pa den lille spand tages af og haerderen skrabes
ned i den store spand med stampasta. Heerder og stampasta blandes
omhyggeligt med et egnet rareveerk - f.eks. en kurv- eller spiralrgrer -
til der opnas en ensartet, homogen mertel. Vi anbefaler en blandetid
pa 1-3 minutter. Haerder og stampasta er afmalt i forhold til hinanden
og skal blandes sammen pé én gang.
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Limning af fliser, plader og mosaik af glas og porcelen pa gulvarealer

Farvestabil og kemikaliebestandig udfugning af keramiske fliser og

ARDEX RG 12 kan forarbejdes i ca. 45 minutter ved temperaturer fra
+18 °C til 20 °C. Lavere temperatur forleenger forarbejdningstiden
og hgjere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

For at undga en forkortning af forarbejdningstiden ved selvopvarm-
ning, anbefales det at pafare ARDEX RG 12 mgrtlen pa underlaget
straks efter oprgringen i én arbejdsgang.

Forarbejdning

ARDEX RG 12 pafgres med et epoxyfugebreet eller med en hard
kunststof- eller gummispartel, som traekkes diagonalt pa fugerne, sa
de fyldes helt op. Det anbefales at skrabe mest muligt fugeslam af
fliserne, da den efterfalgende afvaskning dermed udferes vaesentlig
lettere.

Den farste afvaskning kan ske indenfor et tidsinterval pa 20 - 40
minutter efter fugemassen er pafart. Til renggring af fliserne anbefa-
les det at fugte fugeslammet med en blomstersprgijte sadan, at der
pafgres en jeevn vandfilm pa hele arealet. Nar vandfilmen har virket
et par minutter, vaskes fugeslammet af fliserne og fugerne formes,
sa de er glatte. Dette gares ved hjeelp af enten en fin flisesvamp eller
et flisesvampebrzet lavet af viskose. Vaskevandet bar udskiftes for
hver gang, man har naet ca. 7-10 m2. Ved meget ru flader kan der
anvendes hvid Scotch-Brite til at skure fugeslammet lgst. De let op-
lzste fugerester optages ligeledes med fin svamp eller svampebraet.
Ved store flader anbefaler vi, at det beskidte vand suges op med en
vadsuger.

OBS! Let oplgste harpiksrester ma ikke tarre ind pa overfladen.

Den anden afvaskning bgr foretages ca. 20 minutter efter farste




afvaskning. Begge afvaskninger ber veere afsluttet ca. 60 minutter
efter fugemassen er pafart. Til afrensning af harpiksresterne foreta-
ges anden afvaskning med en blanding af ARDEX RG Cleaner og vand
i blandingsforholdet ca. 1:10 ved hjeelp af en blomstersprgijte og et
viskose-svampebreet.

Efterfolgende rensning

Skulle der efter de 2 afvaskninger stadig befinde sig fugeslar pa
fladen, er det pakreevet med en efterfglgende rensning af fliserne.

En eventuel efterfglgende rensning af fliserne skal foretages dagen
efter fugningen er foretaget. Afrensningen foretages med en blanding
af ARDEX RG Cleaner og vand i et blandingsforhold pa ca. 1:5 og
pafgres ved hjeelp af en blomsterspragjte. Efter en virketid pa ca.
5-10 minutter skures fugeslaret lgst med en hvid Scotch-Britesvamp.
Vandet og epoxyresterne suges op med et viskose-svampebraet.

| tilfeelde af meget fugeslar kan ARDEX RG Cleaner pafgres og masse-

res ind i ren udgave. Indvirkningstiden bgr alt efter forureningsgraden
udgere mellem 15 og 30 minutter. Ved steerkere forureninger skal
processen gentages og indvirkningstiden forages til 60 minutter. |
den forbindelse skal man passe pa, at rensemidlet ikke tarrer ind.
Ogsa ved den efterfalgende rensning skal man passe pa, at let
oplaste epoxyrester ikke terrer ind! Ved tildeekning af fliseoverfladen
med en PE-folie kan tgrretiden forleenges. For yderligere information,
henviser vi til det tekniske datablad pa ARDEX RG Cleaner.

Til afvaskning ma der ikke bruges spritholdige/sure renggringsmidler.
Péfgring af sure renggringsmidler til ARDEX RG 12 ma tidligst foreta-
ges efter 7 dage, da der ellers kan opsta uoprettelig misfarvning af
fugemartlen.

Fliseklaebning

ARDEX RG 12 er ogsa egnet til limning af fliser og klinker samt
mosaik af glas og porcelaen pa gulvarealer. Til opkleebning pa vaegge
anbefales ARDEX WA epoxyfuge/-kleeber.

Bemzerk

Pa strukturerede fliser og klinker med porgse overflader kan der
forekomme fugerester efter fugningen og afvaskningen. | disse til-
feelde anbefaler vi, at der udfgres en praveflade inden selve arbejdet
udferes. Overhold altid flise- og klinkefabrikanternes anvisninger.

Overskydende materiale bar ikke afrenses med skoldhedt vand. Der
ma ikke bruges fortynder, oplgsningsmiddel eller vand til indstilling af
mgrtelkonsistensen.

Ved reparationer eller eventuel efterfugning skal fugedybden veere
mindst 5 mm dyb.

| tilfeelde af, at der er tvivl om, hvorvidt produktet kan anvendes,
anbefales kraftigt at udfgre en prave, inden selve arbejdet udfares.

Karakter

Epoxyharpiks-fugemartel bestdende af en pastaagtig haerder og en
stampasta (fyldstof). En enhed pa 4 kg bestar af 3,2 kg stampasta
og 0,8 kg heerder. En enhed pa 1 kg bestar af 0,8 kg stampasta og
0,2 kg heerder.

ARDEX RG 12 ma ikke forarbejdes ved temperaturer under +10 °C
og over +30 °C.

Arbejdsredskaber kan forud for martlens haerdning, renses med vand
og barste eller med ARDEX CW renseservietter.

Klassificering ifalge EN 13888:
RG = reaktionsharpiks fugemertel

Belastning
ARDEX RG 12 1-6 er gangbar og kan tale mekaniske belastninger
allerede efter 12 timers haerdetid ved temperaturer fra 18 til 20°C.

ARDEX RG 12 1-6 er efter heerdning vand-, frost- og vejrbestandig og
kan bruges ved temperaturer mellem -20 og +80°C.

Kemikaliebestandighed

ARDEX RG 12 1-6 vil 3-4 dage efter haerdning vaere bestandig over
for klorvand, geengse renggringsmidler, vandige saltoplgsninger,
mineralsk olie, fedt, lud og juice (se tekniske data).

Fuld kemikaliebestandighed opnas ved temperaturer mellem 18 og
20° C efter ca. 7 dage. | tilfelde af tvivi om at ARDEX RG 12 1-6 kan
tale pavirkningen, kontakt ARDEX teknisk afdeling.

Den glatte og teette fuge er farvestabil og misfarves ikke. Fugen er
upavirkelig over for snavs og bestandig over for renggringsmidler
anvendt i husholdning og svemmebade o.a.

Ved intensivt farvende stoffer sdsom te, kaffe, juice osv. kan farvezen-
dringer ikke udelukkes.

Leveres i farverne:

hvid

splvgra

gra

basalt

antracit

bahamabeige

grabrun

balibrun
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Produktdatablad

Tekniske data:

Blandingsforhold: Fremgar af emballagen.

Vaegtfylde (blandet): 1,7 kg/l

Materialeforbrug ved fugning:

Flisestarrelse | Fugebredde Fugedybde Forbrug
2x2cm 2 mm 3 mm Ca. 1 kg/m?
5x5cm 3 mm 5mm Ca. 1 kg/m?

15x15¢cm 2 mm 4 mm Ca. 0,18 kg/m?
30x 60 cm 2mm 7 mm Ca.0,12 kg/m?

Spild athaenger er flisetype og arbejdsmade, men andrager normalt
0,1-0,2 kg/m2.

Materialeforbrug ved kleebning med tandspartel pa glatte underlag:

Med 3 mm tand ca. 1,3 kg/m?
Kun gulv: Med 6 mm tand ca. 2,5 kg/m?
Kun gulv: Med 8 mm tand ca. 3,1 kg/m?

Forarbejdningstid: Ca. 45 min. ved 20 °C

lleegningstid: Ca. 30 min. ved 20 °C

Korrigeretid: Ca. 30 min. ved 20 °C

Gangbar: Ca. 12 timer efter kleebning/fugning

Aftreekningsstyrke: Sterre end 2,5 N/mm? for fliser lagret tert i
28 degn

Trykstyrke: Efter 1 dagn ca. 55 N/mm?

Efter 28 dggn ca. 70 N/mm?

Bgjningstraekstyrke: Efter 1 dagn ca. 30 N/mm?
Efter 28 dggn ca. 33 N/mm?

Lagring/opbevaring:

Skal opbevares staende i tarre, frostfrie rum. Ma ikke kunne veelte.
Kan lagres i originalemballagen i ca. 12 mdr. Delvis stgrkning af
stampastaen under lagring er uden betydning for kvaliteten af ARDEX
RG 12 mertlen og kan afhjeelpes ved opvarmning af blandingen.

Enheder bestaende af:
1 kg batte med 0,8 kg harpiksstampasta + 0,2 kg haerder
4 kg spand med 3,2 kg harpiksstampasta + 0,8 kg haerder

PR-nr: Heerder: 4298917
Stampasta: 4298933
MAL-kode (1993): Heerder: 00-5.

Stampasta: 00-5.
Feerdig blanding: 00-5

Bestandig imod:

e Acetone

¢ universalrensemiddel i ren form
e myresyre 1 %-s

e ammoniak, konc.
Bref-rensemiddel rent
Cilit Bang-rensemiddel rent
DanKilorix (grgn) rent
eddikesyre 5%-s
ethylalkohol
ethylenglykol
fikseroplasning (fotogr.)
formalin-oplgsning 3%-s
glycerin
urinstofoplgsning
kalilud, meettet
automobilbenzin
methylalkohol 50%-s
meelkesyre 5%-s
maelkesyre 10%-s
maelkesyre 20%-s
mosevand

motor-olie

natronlud, meettet
vegetabilske fedtstoffer
fosforsyre 10%-s
fosforsyre 40%-s
salpetersyre 10%-s
animalske fedtstoffer
brintoverilte 8%-s
vinsyre, maettet
citronsyre, meettet
sukkeroplgsning

ikke anfarte stoffer pa forespargsel

C€

0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

15
24030
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX RG 12 1-6, EN 12004:R2
Improved reaction resin adhesive for internal and external tiling

EN 12004:R2
Fire class:
Bond strength E
Initial shear adhesion strength: > 2.0 N/mm?
Durability of bond strength
Shear adhesion strength after
thermal shock: > 2.0 N/mm?2
Shear adhesion strength after
water immersion: > 2.0 N/mm?
Release of dangerous substances: NPD

Vi garanterer for en fejifri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret pa laboratorieforsgg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, patager vi os ikke ansvaret for de opnaede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret pa regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.



