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ARDEX X 77

MICROTEC flexklaeber

Op til 60 min.s monteringstid
Cementbaseret og fiberforsteerket
Opfylder C2-kravene i henhold til EN 12004

ARDEX X 77+ARDEX E 90 akryldispersion = specialkleeber med stor
elasticitet (S2 i henhold til 12002) og vandafvisende egenskaber.

Anvendelsesomrade
Veegge og gulve, indendgrs og udendars.

Med ARDEX X 77 fas et fleksibelt kleebelag med en blad, plastificeret,
standfast martelkonsistens, som tillader montering i helt op til 60
min.

ARDEX X 77 er velegnet til opseetning og klaebning af fliser af:

stentgj, lertgj samt finstentgj

mosaik af glas og porceleen

cementsten

naturstensfliser (ikke fugtfalsomme)

til montering af gipsplader og isoleringsplader, som harde polysty-
ren- og mineraluldsplader.
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Til klebning af fliser og klinker:

® | svgmmebassiner

* pa facader

* pa balkoner og terrasser

¢ pa svindende undergulve af beton og murveerk, som har heerdet
min. 2 - 3 maneder.

ARDEX X 77 anvendes til lzegning af gulvfliser og klinker pa under-
gulve med gulvvarme.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4

2730 Herlev

TIf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Til klzebning af fliser af stentgj, lertgj, finstentgj, cementsten samt
natursten (ikke fugtfelsomme), inden- og udenders

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan veere tort eller fugtigt, men skal vaere fast, baeredyg-
tigt, vridningsstabilt, fri for stev, urenheder og skillemidler.

Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal vaere
tarre og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i
forholdet 1 : 3.

Teette, glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, lak, belaegnin-
ger og lignende underlag skal indendgrs primes med ARDEX P 82
oplasningsmiddelfri epoxyprimer eller ARDEX P 51 fortyndet med
vand i forholdet 1 : '%.

Pa gamle flisebelaegninger indendgrs skal der fgrst primes med
ARDEX P 82/ARDEX P 51 (fortyndet med vand i forholdet 1 : ¥2) eller
udfares en skrabespartling med ARDEX X 77.

Ved anvendelse udendgrs som heeftebro pa gamle flisebelzegninger
samt i vaddzone og andre hgjt belastede steder indendgrs pafares
farst ARDEX 8+9 teetningsmasse (2 lag).

Nar primer, skrabespartling eller taetningsmasse er tar, kleebes
fliserne med ARDEX X 77.

Blanding

| en ren beholder haldes rent, koldt vand og under kraftig omrgring
tilseettes pulveret, til der opnas en smidig, blad, plastificeret, stand-
fast martel uden klumper.

Smidigheden forbedres ved at omrgre martlen endnu engang efter
nogle minutters henstand, inden den udleegges.




Fliseklaeb @

GAIE:

Blandingsforhold: Tekniske data:
Ca. 5,5 liter vand : 12,5 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand
: 2% rumdel pulver. Mgrtelkonsistensen kan zndres ved, at den
tilsatte vandmaengde gges eller reduceres en smule, afhaengig af
anvendelse, lagtykkelse, underlagets karakter og flise- eller klinke-

stgrrelsen.

Veegtfylde:
Veegtfylde (blandet):

Materialeforbrug pa
glatte underlag:

Ca. 1 kg/liter
Ca. 1,5 kg/liter

Ca. 1,0 kg/m?2 pulver med
3x3x3 mm tandspartel
Ca. 1,6 kg/m? pulver med
6x6x6 mm tandspartel
Ca. 2,2 kg/m? pulver med
8x8x8 mm tandspartel

Til fremstilling af en specialkleeber med stor elasticitet og vandafvi-
sende egenskaber blandes ARDEX X 77-pulveret med ARDEX E 90
akryldispersion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2
dele vand.

Blandingsforholdet er ca. 12,5 kg ARDEX X 77 pulver : 2,25 kg

ARDEX E 90 : 4,5 liter vand. Forarbejdningstid: Ca. 3 timer ved 20 °C

lleegningstid: Ca. 60 min. (i nyoprgrt mgrtel)
Forarbejdning o .
ARDEX X 77 paferes underlaget med den glatte side af en tandspar- Korrigeringstid: Ca. 15 - 30 min.
tel, som efter pafaringen vendes og treekkes gennem kleebelaget Gangbar: Efter ca. 1 degn (ved 20 °C), derefter kan
med tandsiden. Fliseklaeberen skal pafares underlaget i en sadan der fuges
mangde, at hele flisens eller klinkens bagside er 100 % deekket
med klaeber efter ilaegning. Tandspartlens tandstarrelse afheenger Fugning: Vaeg efter ca. 8 timer, gulv efter 24 timer
af flisens art og starrelse og bagsidens ruhed samt underlaget. Pa (ved 20 °C)
hardt belastede flader er det vigtigt at sikre fuldkleebning af fliserne, Aftraekningsstyrker: For stentgjsfliser lagret i 28 dagn:

fx ved at pafare martel pa flisebagsiden og pa underlaget (buttering-
floating).

Ru og ujaevne underlag kan farst rettes op med ARDEX X 77. Nar
spartellaget er sterknet, kan fliseleegningen pabegyndes. Der mé ikke
pafares fliseklaeber pa starre arealer, end der let kan paleegges fliser

Tar/vad: Ca. 1,0 - 2,0 N/mm2

Varm: Ca. 1,0 - 1,5 N/mm?

Frost/te (vekslende):

Ca. 1,0-1,5 N/mm2

Egnet til gulvarme:

Ja

og isoleringsmateriale inden for abentiden, og mens kleeberen endnu Levering: Seekke & 20 kg og 12,5 kg netto.
er pastgs og klaebrig, nér den sidste flise leegges ud. Poser a 5 kg netto.

Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser, indtil 30 Lagring: I tarre rum ca. 12 mdr. i uabnet
min. efter at flisen er monteret. Ved klzebning af trinlyds- og isole- originalemballage

ringsplader pafares martlen i striber eller punktvis pa bagsiden af MAL-kode (1993): 00-4

pladerne. Hvis den anvendte plade ikke har abne porer, skal dennes
overflade forinden dbnes mekanisk.

Til kleebning af mosaik af glas og porceleen med papir klaebet pa
forsiden skal der pafegres sa meget ARDEX X 77, at der ved ileegning
af mosaikken trykkes kleebemartel op mellem fugerne. Eventuelle ef-
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terfugninger skal ligeledes foretages med ARDEX X 77. | tvivlstilfeelde 0370
anbefales det farst at gennemfgre en forsggsklaebning. ARDEX X 77 1783
kan forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Hgjere temperaturer —
forkorter og lavere temperaturer forlaenger forarbejdningstiden, og ARDE\;I(aﬁET”ndd'CZYf NS
tidspunktet for, hvornar belzegningen er belastbar. 2730uHer|ejV

Denmark

Bemaerk 06
Ved opsaetning af fliser pa gipsplader eller lignende byggeplader 54060

skal pladerne veere monteret fast og vridningsstabilt pa underkon-
struktionen. Til teetning eller fugtbeskyttelse i badevaerelser og pa
fugtfglsomme underlag udfgres farst en vandteetning med en ARDEX
teetningsmembran, fer fliserne paklaebes.

For at undgé misfarvninger ved indendgrs klaebning af marmor og

EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX X 77

EN 12004:C2TE-S1

Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and
extended open time for internal and external tiling

andre natursten, som ikke téler fugt, anbefales produkterne fra Reaction to fire: A2-s1, dO
ARDEX naturstenssystem. Til fliseleegning i helse- og kurbade anbefa- Bond strength
les ARDEX WA epoxyharpiksklaeber og -fugemgrtel. Til fliselaegning/ Initial tensile adhesion strength: > 1.0 N/mm?
klzebning pa svindende underlag skal feltstarrelserne begraenses ved Durability of bond strength
indleegning af dilatationsfuger. Tensile adhesion strength after heat ageing: > 1.0 N/mm?
Karakt Tensile adhesion strength after water immersion: > 1.0 N/mm?

arakter ) .

. . Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles: > 1.0 N/mm?

Pulver med cement, fyldstoffer, specielle additiver, MICROTEC-fiber Release of dangerous gsubstanceS' y NPD /

samt fleksibelt virkende plastmaterialer.

Ved oprgring med vand fas en smidig, pastaagtig kleebemgartel med
hgj standfasthed. Mgrtlen kan forarbejdes i ca. 3 timer og heerder
ved hydratisering og udtgrring.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret pa laboratorieforsgg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, patager vi os ikke ansvaret for de opnéaede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret pa regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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